Расчет: сопротивлений сталей и сварных соединений, основного допускаемого напряжения при статическом нагружении (практическая подготовка)

Задание 1

Скачать с сайта «Минстроя РФ» СП 16.13330.2017 https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/14474/
Ознакомление с нормативным документом  СП 16.13330.2017

Наименование  документа: Свод правил. Стальные конструкции.

Свод правил — это документ, содержащий рекомендованные технические правила или процедуры проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или эксплуатации оборудования, конструкций или изделий.
Область применения: распространяется на проектирование и расчет стальных строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре не выше 100 °C и не ниже минус 60 °C.

Область применения документа может включать указание на следующие аспекты:

Основные объекты, задействованные в регламентируемом процессе. Например, затраты, основное оборудование, объекты социальной инфраструктуры. 

Процессы, на которые распространяется документ. 

Работников организации, задействованных как субъекты или объекты регламентируемого процесса.

Разделы документа:

1 Область применения, 2 Нормативные ссылки, 3 Термины и определения, 4 Общие положения, 5 Материалы для конструкций и соединений, 6 Расчетные характеристики материалов и соединений, 7 Расчет элементов стальных конструкций при центральном растяжении и сжатии, 8 Расчет элементов стальных конструкций при изгибе, 9 Расчет элементов стальных конструкций при действии продольной силы с изгибом, 10 Расчетные длины и предельные гибкости элементов стальных конструкций, 11 Расчет листовых конструкций, 12 Расчет элементов стальных конструкций на усталость, 13 Проектирование стальных конструкций с учетом предотвращения хрупкого разрушения, 14 Проектирование соединений стальных конструкций, 15 Требования по проектированию зданий, сооружений и конструкций, 16 Требования по проектированию конструкций опор воздушных линий электропередачи, открытых распределительных устройств и контактных сетей транспорта, 17 Требования по проектированию конструкций антенных сооружений связи высотой до 500 м, 18 Требования по проектированию конструкций зданий и сооружений при реконструкции

Приложения документа:

Приложение А - ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН

Приложение Б - ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Приложение В - МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Приложение Г - МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Приложение Д - КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНО И ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Приложение Е - КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ

Приложение Ж - КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ  

Приложение И - КОЭФФИЦИЕНТЫ РАСЧЕТНОЙ ДЛИНЫ   УЧАСТКОВ СТУПЕНЧАТЫХ КОЛОНН

Приложение К - К РАСЧЕТУ ЭЛЕМЕНТОВ НА УСТАЛОСТЬ

Задание  Записать определение Rwf,Rwu,Rwun,Rws,Rwy,Rwz в соответствии с данным документом в конспект

Варианты для выбора сталей

	Власов С.В.
	С235 РД сварка
	Адреев Б.П.
	С690 РД сварка

	Клевинский  Г.Ю.
	С245МП сварка
	Гурьянов Е.А.
	С255Б МП сварка

	Курников Н.П.
	С255АФ сварка
	Леонтьев С.Р.
	С255Б-1 АФ сварка АФ сварка

	Козулин В.Г.
	С345К РД сварка
	Никитин Н.А.
	С345Б РД сварка

	Лаврентьев И.Р.
	С355 АФ сварка
	Парамонов А.С.
	С345Б-1 МП сварка

	Моисеев Р.А.
	С355-1; МП сварка
	Сайфуллин Р.Р.
	С355Б АФ сварка

	Мифтахутдинов Э.Р.
	С355-К РД сварка
	Сайфуллин Э.А.
	С355Б-1 РД сварка

	Халимбаев А.Д.
	С355П МП сварка
	Сибгатулин Е.Э.
	С390Б МП сварка

	Хитин В.Д.
	С390 АФ сварка
	Терентьев Е.А.
	С440Б АФ сварка


