Расчет стыковых сварных соединений

Задание 
1. Законспектировать материал.

2. По допускаемым напряжениям рассчитать толщину шва сварного соединения, сваренного прямым швом, от действия растягивающей силы Р равной 100КН. Принять длину шва равную100 мм., а допускаемое напряжение 196 МПа.
Материал
Расчет стыковых соединений по допускаемым напряжениям
производится следующим образом. При работе соединения на растяжение определяют допускаемое в нем усилие
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При работе конструкции, элементы которой выполнены из сталей, претерпевающих структурные изменения при сварке, благодаря чему самым слабым участком в сварном соединении становится околошовная зона, расчет па прочность сварного шва заменяют расчетом прочности ослабленной зоны. В этом случае все исходные для расчетов данные принимаются для свойств металла в ослабленной зоне. 

